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2.0  Produkterfahrungen: Hochpolymere Kunststoffabdichtungen
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11 Der Markt fur Flachdécher
Allein in der Bundesrepublik umfassen nach Schatzungen der einschlagigen Fach-

literatur die mit Dichtbahnen abgedichteten Flach- und Steildéacher eine Jahres-

dachflache von > 100 Mio m2.

Marktbeherrschend sind derzeit Bitumenbahnen mit geschéatzten 60-70%-Anteil —

Tendenz abnehmend.

1.2 Dachschaden — Leckageauswirkungen

Déacher sind das hdchst beanspruchteste Bauteil eines Hauses. Leckagen sind
folgenschwer; Zeitaufwand, Kapital- und Mietverluste und Kosten von Rechstreitig-
keiten (auch aufgrund professioneller Abwehrmechanismen der Produktversiche-

rer) erheblich.

1.3 Uberforderte Verleger

Der traditionelle Handwerksbetrieb / Dachabdichter ist mit den in den letzten Jah-
ren gestiegenen (streitintensiven) Anforderungen aus thermischer Bauphysik, Dif-
fusion und Tauwasser, Luft- und Wind-Dichtigkeit, Energiesparverordung ENeV,
Baustoffkunde mit Materialunvertraglichkeiten, dem Langzeitverhalten und Verar-

beitung angesichts der Vielzahl von Dachbaustoffen — tiberfordert.

Den Uberblick iiber die Eignung der aktuell angebotenen Dichtbahnen zu behalten
ist schwer. Besonders nach Produktmangeln experimentieren/modifizieren die
Hersteller von Dichtbahnen permanent und verandern — selbst fir den Fachmann
unuberschaubar — Produkt-Mixturen und Verlege-Anforderungen.

CSI Dachsachversténdige

Report 2 Flachdach-Dichtbahnen 03.08 O.doc  Seite 1 von 15



von der IHK-Berlin ¢ffentich bestellter und vereidigter Sachverstandiger f. Abdichtung u. Dachbegriinung

! T

Saure-Lochfral? bei Zink durch FPO-Bahn (Rowalin)

Die gutachterliche Praxis des Autors bestétigt, dass der bereits 2005 in/nach den

Aachener Sachverstédndigentagen (Prof. Dr. Oswald — AlBau: ,Flachdacher Neue

Regelwerke — Neue Probleme®. Vieweg Verlag) veroffentlichte Vortrag den ,Aus-

sagewert und MiBbrauch von Priifzeugnissen” zu Recht beklagt.

Der - durch die zahlreichen, letztlich jedoch nur werbenden Querverweise der
Bahnenhersteller auf Normen - sich auf der sicheren Seite wahnenden Verle-
ger/Planer/Bauleiter setzt sich erheblichen haftungsrechtlichen Problemen aus,
sofern ohne Prifung der Praxisbewéhrung eine - fur die zu erbringende Vertrags-

leistung - untaugliche Dichtbahn verlegt wird.

Ubrigens - die Beweisfiihrung ist extrem zeit- und kostenaufwendig. Meist gehen
die Schaden zu Lasten des Verlegers/Planers/Bauleitenden und — bei deren Aus-

fall — des Bauherrn.

1.4 Marktgéngige Dichtungstechniken

1.4.1 Marktfuhrer Bitumenindustrie

Historie und Marktdominanz: War der Traditions-Dachbaustoff Bitumen
nahezu 100 Jahre ohne Alternative, so ist — angesichts neuzeitlicher (seit > 30
Jahren bewahrten) Kunststoff-Dichtungen mit wesentlich héheren Standzeiten und

Uberlegenen Materialeigenschaften — die
- vergleichsweise geringe Lebensdauer bituminéser Dach-Dichtstoffe (si. 3.1)

- bereits frih einsetzende Reparaturanfalligkeit von < 5 bis 10 Jahren (Nahte

und Blasen)

- bitumenspezifische Problematik bei der Sanierung durchnasster Dachauf-
bauten (erzwingt wg. bitumenspezifisch problematischer Diffussionsdichtig-

keit selbst bei Neuaufbauten u.U. Totalabriss und Neuaufbau, siehe 3.1)

weder volkswirtschaftlich  noch 6kologisch kaum mehr verantwortbar
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- Die Sondermill-Entsorgung der dickschichtigen Bitumenabdichtungen ist

massenintensiv und teuer. (Foto: Abriss Neuaufbau nach Leckage)

Nach Beobachtungen des Autors begriindet sich der hohe Marktanteil von Bitu-
men-Dachbahnen in der Bevorzugung durch die (herstellerseitig ,gut gepflegten®)
Dachdeckerbetriebe. Diese kdnnen ungeschulte Billigkrafte ohne Qualifikation im
Akkord einsetzen. Die Ausfuhrungsqualitét insbesondere der Anschliisse und frithe

Schadensanfélligkeit der Dacher ist entsprechend.

Zudem wird in der frihen Reparaturanfalligkeit von bitumindsen Dichtbahnen ein

positives Umsatzsegment gesehen.

Bitumen-Dichtbahnen in der Dachsanierung: Prob-
lem bei der wirtschaftlichen Sanierung leckagebelasteter Dacher sind die bau-
physikalisch hochproblematischen diffusionsdichten Eigenschaften von Bitu-

mendichtungen (siehe 3.0).

Selbst minimale Feuchteinschliisse zwischen den Bahnen (Tauwasser, undichte
Néahte-Anschliisse) kdnnen nicht austrocknen bzw. ausdiffundieren. Die Folge sind
die bekannten dichtungszerstérenden bitumentypischen Blasenbildungen (Bild

unten: Mehrlagige Bitumenabdichtung mit Beschichtungs-Reparaturversuch)

Dachaufbauten mit erheblichen Leckagewasser-Einschlissen im Dichtungs- und
Dammhorizont sind — anders alles diffusionsoffene hochpolymere Kunststoffdich-
tungen durch Uberklebung nicht nachhaltig reparabel. Jiingst begutachtete Sa-
nierungen von Neubau-Déchern mit Leckagewassereintritten (jinger als 5 Jahre)

erforderten teilweise den
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- Totalabri3 mit Neuaufbau
- Neuuberdichtung mit diffusionsoffenen hochpolymeren Kunststoffdichtungen mit

Lochperforation der von Feuchteinschliissen betroffenen Bitumenlagen.

Bitumenindustrie-Neuentwicklungen: Materialphysiolo-

gisch versucht die Bitumenindustrie den Riickstand zu Kunststoffbahnen aufzuho-
len, ohne allerdings bis heute tber technisch Uberzeugende Konzepte zu verfigen,
um bitumentypischen Probleme (Diffusionseigenschaften mit Blasenbildung, Le-
bensdauer und Wartung, Nahtsicherheit, nachhaltige wirtschaftliche Sanierung

ohne Totalabriss) entscheidend zu verbessern (siehe 3.1/3.2).

Es entsteht der Eindruck, dass die Bitumenbahnen-Industrie die zeitgemafen
und deutlich héheren technischen Anforderungen des Marktes verschlafen hat
und versucht in jingster Zeit mit so genannten ,Hochwert-Produkten (Kunst-
stoffbahnen) sich nun auch in den Markt der hochpolymeren Dichtbahnen zu

platzieren.

Aus Erfahrung der Uberzeugten diese ,Hoch-
wertprodukte” bisher nicht (si. 2.0).

1.4.2 Kunststoff-Abdichtungen
Wie zahlreiche Déacher — mit seit tber 30 Jahren bewéhrten hochpolymeren Kunst-

stoff-Abdichtungen - beweisen, geht es auch anders.
Eigenschaften : Hervorzuhebende Eigenschaften sind (si. Fachveréffentli-
chungen des Unterzeichners, u.a. im Deutschen Architektenblatt i.d.A.):

- Dehnverhalten, Zug-Beanspruchung (z.B. schwingungsbelastete Leicht-

Hallentragwerke, Dehnfugen)

- Hohe Wurzel- und Nahtfestigkeiten
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- Diffusionsoffenheit (Optimal bei Sanierung durchfeuchteter Dé&cher ohne

Totalabriss)

- Hohe Lebensdauer bewahrter Bahnen bei geringem Wartungsaufwand (Faktor
2 - 3,5 zu Bitumen)

- Sichere Ausfiihrung von Nullgefélle-Dachern (siehe Gutachter-Dach-Report 1)
- Hohe Sicherheit gegen Wasserstande/Kerbbeanspruchungen aus Eisdruck
- Sichere Eindichtung von Problem-Niedriganschliissen durch Folienbleche.

Mit der Erfahrung von anndhernd 2,0 Mio. m2 verlegten Dachabdichtungen in der
Uber 30-jahrigen Berufserfahrung als Dachsachverstandiger mit zahlreichen Dach-
innovationen, sieht sich der unterzeichnende 6.b.u.v. Dachsachverstandige in der

Lage, konkret zu beurteilen, welche Dichtbahnen bei wirtschaftlicher Verlegung
- produktspezifisch und verlegetechnisch zuverlassig/unproblematisch

- hinsichtlich Lebensdauer und Langzeitbearbeitbarkeit sicher und zuverlassig
(Faktor 2,0 -3,5 im Vergleich mit Bitumendichtbahnen)

- einige Dichtbahnen selbst nach langjéhriger Liegezeit - z.T. Uber 25 Jahre — in

frei bewitterter Lage, noch dicht und anarbeitbar sind.

1.4.3 Objekt-Wiederverkaufswert

Produktqualitat und deren Auswirkungen auf den Objekt-Wiederverkaufswert ist
nicht zu unterschatzen. Die Erfahrung bei Sachverstandigen-Objektbewertungen
zeigt, das qualitative EinbufRen durch nicht langzeitbewahrte Billigbahnen (Diffe-
renz im Einkauf zu hochwertigen Bahnen i.d.R. < 1,50 - 2,50 ) sich fatal auf den

Objektverkaufspreis auswirken kénnen.

Bemerkenswert; Bei einer im Zuge einer VerduBerung eines Lo-
gistkzentrums durchzufiihrenden Zustandsbewertung oberhalb einer hochpolyme-
ren ECB-Kunststoffabdichtung (NBC) mit einer Liegezeit von ca. 20 Jahren konnte

eine Restlebensdauer von > 15 Jahren bescheinigt werden (Foto unten).
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Die Erwerberstrategie, den Kaufpreis wegen der Dachliegezeit um rund 0,9 Mio.
zu mindern wurde damit abgewehrt. Nachgearbeitet wurden lediglich diverse vom

SV beanstandete/angewiesene Anschlisse mit einem Aufwand von rund 14.000

Tendenz: Beauftragungen der

zeigen die zunehmende Tendenz, das Erwerber alterer Objekte die Qualitat der
Dachabdichtungen als wesentliches Argument zu Kaufpreisabschlagen heranzie-
hen bzw. mit zunehmender Tendenz Wert auf die Qualitdt der Dachabdichtung,

Wartung und Lebenserwartung legen.

1.4.4 Erhebliche Verlangerung der Lebensdauer beig  eschiitzter Verlegung
Es ist eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache, dalR einige hochpolymere Kunst-
stoff-Abdichtungen im Bereich von Deponien (hohe Belastung durch Sauren und

Laugen) bereits Halbwertzeiten von > 30 Jahren erreichten.

Bei vergleichsweise gering belasteten Tunnel- und Staudamm-Abdichtungen ist
eine wesentlich hhere Lebensdauer von hochpolymeren Kunststoff-Abdichtungen

Zu erwarten.

Von einem Mehrfach-Multiplikator der Lebenserwartung — maoglicher Weise bis zur
Bauwerks-Lebensdauer — ist bei einer geschitzten Verlegung durch pflegefreie

Schutzbegriinungen auszugehen. (Foto: Pflegefrei und dicht — ECB- seit 1989)

Dies deckt sich mit den Erfahrungen des Reporterstellers bei eigenen Déachern.
Vor Uber 30 Jahren verlegte Abdichtungen zeigten unterhalb von Schutzbegrinun-

gen praktisch Neuzustand.

1.4.5 Schwarze Schafe
Es gibt auch unter den Kunststoff-Bahnen Licht und Schatten. Die teilweise gravie-
renden Unterschiede (nicht selten innerhalb bestimmter Produktgruppen, z.B.

FPO-Bahnen) mufR man jedoch kennen bzw. erfahren haben (siehe 2.0)
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- Es bestehen dichtungszerstdrende Materialunvertraglichkeiten zu Grenzbau-

stoffen (PVC)

- Bei einigen Produkten sind die Nahtfligetechniken bereits bei der Bahnenverle-
gung problematisch (EPDM-FPO)

- Einige Dichtbahnen werden bereits friihzeitig und nach kurzer Liegezeit infolge

struktureller  Veranderungen  (Erstarrung der  Molekilvernetzung/Kalt-

Kontaktkleber) unverschwei3bar bzw. nur durch zeit- und kostenintensive Spe-

zial-Oberflachenbehandlung nahezu irreparabel (EPDM und div. FPO-Bahnen —
si. Verdffentlichung JDrefahl im DAB).

EPDM: Undichtigkeiten unterhalb Reparaturversuch

! 1! n + $ $
2.1 ROWALIN

Objekt:

Report:

2.2 NOVATAN

Objekt:

&+ +1. 2% + % B

(FPO) Rolandwerke (Bit) tbern. von Fa. Bauder
(Folgeprodukt: THERMOPLAN — FPO)

Berlin Friedrichshagen, Hochtief AG (2002)

Nicht reparable Nahtundichtigkeiten wegen Un-
verschweil3barkeit des Materials erzwang komplette Neu-
eindichtung von ca. 4000 m2 begrinter Dachflachen und
Terrassen. Der Produktmangel ursdchlich - un-

verschweissbare Strukturerstarrung durch Vernetzung.
Ausfuhrender war wegen Insolvenz nicht heranziehbar.

Erfahrungen mit Nachfolgeprodukt liegen nicht vor.

(EPDM), SAARGUMMI GmbH
Wohnbebauung Berlin-Straul3berger Tor (2000)

Berlin-Reprasentanz R.Bosch (2005-08)
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Report:

VEDAPLAN
Objekt:

Report:

RESITEC

Objekt:
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Massive Undichtigkeiten unterhalb Extensiv- und Intensiv-

begrinungen mit Terrassen infolge sich 6ffnender und —
bereits nach kurzer Liegezeit — nicht mehr reparabler bzw.

nur extrem aufwendig verschweiRbarer Nahte.

Produkteigenschaften - neben Verlegeméangel - urséachlich

(FPO) VEDAG GmbH
Einkaufszentrum Kiel, Kleiner Herzog (2003 - 2007)

Ca. 5.000 m2 Dachflachen zeigten nach einer Liegezeit
von 1 bis 3 Jahren sich 6ffnende Nahtverschweil3ungen,
die wg. problematischer Produkteigenschaften nicht mate-
rialhomogen reparabel waren (unverschweil3bare Struktur-

erstarrung durch Vernetzung).

Wegen weiterhin sich 6ffnender Nahte des sog. ,Hoch-
wertproduktes” (VEDAG) wurden ca. 1.500 m2 nochmals
mit einem VEDAPLAN-Nachfolgeprodukt komplett Gber-
dichtet. Nach weiteren 2 Jahren zeigten sich annahernd
gleiche Mangel. Die Nahte lieRen sich mihelos - ohne Ma-

terialbruch neben der Naht - in der Uberlappung aufziehen.

Aufgrund Irreparabilitét erfolgte wg. anstehender VerauRRe-
rung eine komplette Neulberdichtung mit Wolfin IB nach

einem vom Autor entwickelten Sanierungsverfahren (Foto).

(EPDM-Komposit) PHOENIX GmbH
(Folgeprodukt: RESISTIT)

7000 m2 Wohnbebauung Berlin-Hellersdorf (2003 - 2004)
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2.6

2.7

Report:

SIKAPLAN
Objekt:

Report:

SARNAFIL
Objekt:

Report:

WOLFIN IB

Objekt:
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Sich 6ffnende Dichtnéhte und Delaminierung der Bahn
wehrte der Hersteller mit Hinweis auf Verlegeméangel zu-
nachst ab. Erst nach Nachweis eines erheblichen Pro-
duktmangels durch den SV JDrefahl erfolgte Neutiberdich-

tung (Kulanz) und danach die Einstellung der Produktion.

Der Ausfihrende wurde insolvent.

(PVC)  SIKA-TROCAL GmbH
Zahlreiche Objekte bis zu 30.000 m2 (1991 - 2007)

Gute VerschweiRbarkeit. Mangel i.d.R. verlegebedingt.
Produktméngel bei Objektbewertungen nach Liegezeiten >
17 Jahren nicht erkennbar (Restlebensdauer ca. 15 Jahre).
Ausreichend (mit vertretbarem Aufwand) langzeit-

reparabel.

Mittlere Wertstellung bei Objektverduf3erung.

(FPO) SIKA-GmbH
Begutachtung, Planung von Objekten bis zu 22.000 m2
(1990 - 2007)

Gute VerschweiBbarkeit. Mangel i.d.R. verlegebedingt.
Produktméngel bei Objektbewertungen nach Liegezeiten >
20 Jahren nicht erkennbar (Restlebensdauer > 15 Jahre).
Ausreichend und mit vertretbarem Aufwand langzeit-

reparabel.

Hohe Wertstellung bei Objektveraulierung.

(mod. PVC) GRUNAU GmbH

Mehrere Objekte bis zu 5.000 m2 (1992 - 2007)
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2.9

Report:

EVALON
Objekt:

Report:

ECB

Objekt:

Report:
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Gute VerschweiRbarkeit. Mangel i.d.R. verlegebedingt.
Produktmé&ngel bei Objektbewertungen nach Liegezeiten >
15 Jahren nicht erkennbar (Restlebensdauer > 15 Jahre).
VerschweiRbarkeit/Reparierfahigkeit wird von Hersteller

Uber Nutzungszeitraum zugesichert.

Gute Wertstellung bei Objektveraul3erung.

(bit. bestandiges PVC) ALWITRA
Mehrere Objekte bis zu 12.000 m2 (1996 - 2007)

Gute VerschweiRbarkeit. Mangel i.d.R. verlegebedingt.
Produktméngel bei Objektbewertungen nach Liegezeiten >
12 Jahren nicht erkennbar. Ausreichend bei vertretbarem
Aufwand langzeit-reparabel. Empfohlene Materialstarke >

1,5 mm.

Wertstellung bei Objektverdu3erung nicht untersucht —

Einschéatzung: Gut.

(Thermoplast) Rohstoff: Lukobit der Fa. BASF
Div. Hersteller: Niederberg Nachf. SIKA-TROKAL, OWA,

Binne, Schedetal

Zahlreiche Objekte bis ca. 20.000 m2, Gesamterfahrung
ca. 0,8 Millionen mz (1979 - 2006)

I.d.R. gute bis sehr gute Verschweil3barkeit (Thermoplast!).
Méangel i.d.R. verlegebedingt. Produktméangel bei Objekt-
bewertungen nach Liegezeiten unter Schutzbegriinungen

> 28 Jahren nicht erkennbar. Gut langzeit-reparabel.

Hohe Wertstellung bei ObjektverauBerung unter Schutz-
begrinungen. Befriedigende bis ausreichende Wertstel-
lung bei freibewitterter Verlegung. (Foto: 15.000 m2 ECB-
Abdichtung 1988-1993, pflegefrei schutzbegriint)
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(Foto: 30.000 m2 ECB-Abdichtung 1988-1993, pflegefrei schutzbegriint)
210 FPO-TPO Neuprodukte
Objekt: Begrenzte Objekterfahrung durch den Autoren.
Report: Wertstellung bei Objektverauferung nicht untersucht.

Empfehlung:  Empfohlen wird — wie bei allen Neuprodukten -, die Pro-
duktdaten einschlieBlich struktureller Zusammensetzung
und Verarbeitung (Schweil3fenster) anzufordern und quali-
fiziert neutral untersuchen zu lassen. Aufgrund der Vielzahl
der Schaden mit alteren und neu am Markt platzierten
FPO/EPDM - Produkten sollte das Langzeitverhalten und
Reparaturfahigkeit der Bahn — insbesondere die Nahtsi-

cherheit - Uberprift werden.

" +$ $ &3% % $
3.1 Bitumentypische Eigenschaften
Aufgrund langjahriger Erfahrungen als Gerichts- und Dachsachverstandiger beste-
hen erhebliche Bedenken gegen Neueindichtungen mit Bitumenbahnen bei D&-

chern < 2% Gefélle. Hervorzuhebende Eigenschaften:

- Der bitumentypische Dehn- und Elastizitatsverlust durch Weichmacherwande-
rung und Elastizitatsverlust durch winterliche Minustemperaturen verstarkt
(schleichend zunehmende Sprddbrichigkeit verscharft durch bitumentypische

Blasenbildung).

- Mehrlagige Bitumen-Dichtaufbauen suggerieren mehrfache Sicherheit. Die Er-
fahrung zeigt, dal3 dieser Sicherheitsaspekt Uberschéatzt wird, da die relativ stei-
fen Unterlagsbahnen selten von den akkkordgetriebenen und wenig qualifizier-
ten Verlegern mit der gleichen Sorgfalt wie eine bei der Abnahme sichtbare O-

berlagsbahn dicht verschweif3t werden. Dadurch sind insbesondere mehrlagig —
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und zudem noch keilférmig — einzudichtende Durchdringungen, Anschlisse,

Ecken méngel- und leckageanfallig.

- Dichtungskontrolle und -abschottung: Mehrlagig miteinander verklebte Bitumen-
Dichtbahnen sind hinsichtlich der Kontrollierbarkeit problematisch. Die zwischen
den verklebten Bahnen unkontrollierbar stattfindende Leckagewanderung (Ur-
sache fur bitumentypischen irreparablen Blasenbildung) erschwert eine Lokali-

sierung bzw. macht diese nahezu unmdglich.

- Bitumenbahnen sollten wg. nachfolgend beschriebener Materialeigenschaften
nicht mit einem Gefélle < 2% verlegt werden. Bei niedrigen oder mittleren
AnschluBhéhen, Treppenabgdngen wund Turen sind diese Gefélle-

Mindestforderungen nicht realisierbar.

- Bei Niedrig-AnschluBhéhen sowie komplizierten Anschluf3situationen sind die —
teilweise im Winter meist sprédbriichigen — mehrlagig anzudichtenden Bitumen-
SchweiRbahnen nur erschwert und ausreichend uberlappend dicht zu ver-
schweil3en. Flammerverbrennungen an Tiren/Fassaden sind haufige Mangel.
(Anzukantende Dichtungsverbundbleche — wie bei hochpolymeren Kunststoff-

Abdichtungen — stehen nicht zur Verfigung)

- Abnehmende Wurzelfestigkeit. Bitumendichtbahnen sind i.d.R. nur mit — 6kolo-
gisch bedenklichen Giften — bedingt wurzelfest einstellbar. Aufgrund ihrer orga-

nischen Struktur werden sie ab héherem Alter pflanzenverwertbar.

Blasen-Pockenbildung bei neu verlegter Polymerbitumenbahn

- Lebensdauer, Reparaturanfalligkeit: Umfangreiche Untersuchungen
zum Langzeitverhalten von bituminés eingedichteten Dachern im Auftrag stadti-
schen Wohnungsbaugesellschaft ,STADT und LAND" in Berlin an ca. 30.000

Quadratmeter Dachflachen fuhrten zu dem Ergebnis, daf3 nach z.T. frihzeitig (<
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5 Jahren) beginnenden Reparatur- und Flickarbeiten die Komplett-Sanierung an
den untersuchten Objekten mit Bitumen-Eindichtung ab dem 8. bis 10. Erlebnis-
jahr anstand. Die maximale Lebensdauer wurde mit 17 Jahren — allerdings bei

einem Gefalledach mit > 5 % — festgestellt.

- Der hohe Dampfdiffusions-Widerstandswert von Bitumenbahnen verzdgert die

Abtrocknung von Feuchteinschlissen im Altaufbau erheblich.

- Es Dbesteht ein erhdhtes Risiko von bitumentypischer Dampfdruck-
Blasenbildung aufgrund vorhandener Feuchteinschlissen zwischen den Bah-

nen. Folge: Dichtungsbruch bei bitumentypisch zunehmender Sprédbriichigkeit.

- Schleichenden Dehn- und Elastizitatsverlust durch Weichmacherwanderung in
der Bitumenbahn (schleichend zunehmende Sprddbriichigkeit - besonders kri-

tisch bei schwingungsbelasteten Trapezblech-Leichttragwerken).

3.2 Mangel mit kunststoffmodifizierten Polymer-Bitu menbahnen

Aufgrund der im Langzeitverhalten problematischen bitumentypischen Eigenschaf-
ten versuchte die Bitumenindustrie in den letzten Jahren traditionelle Bitumenbah-
nen in Richtung Kunststoff zu modifizieren (oder selbst hochpolymere Kunststoff-
bahnen (so genannte ,Hochwertprodukte”) zu produzieren — siehe 2.1/2.3 —
VEDAG/ICOPAL/.

Unter dem Druck der kostengiinstigeren Verlegung (Mehrlagige Bitumenabdich-
tungen sind teuerer als hoherwertigere Kunststoffabdichtungen) wurden die Bah-
nenstarken teilweise bis < 3,0 mm zu Lasten plastifizierbarer Bitumen-Deck- und

Klebemassen abgemagert.

Kurios: Die Qualitat der Bahnenware wurde zwar verbessert. Nicht spirbar ver-
bessert wurde jedoch die Qualitat der Naht- und AnschlussverschweiBungen. Im
Gegenteil: Aufgrund fehlender schweifl3barer Bitumendeckmassen erhohte sich die
Nahtproblematik bei diversen Polymerbitumen-Dichtbahnprodukten (si. Abb. unten:

BMW-Werkhallen: Komplett-Uberdichtung wg. aufgehender KopfstoRnéhte)
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Neuentwicklungen selbst namhafter Bitumenhersteller verursachten zudem erheb-
liche Materialschrumpfungen mit aufklaffenden Nahten. Dies fiihrte zu Problemen

bei der Nahtverschweil3ung

Bei einer im Gerichtsauftrag untersuchten Werkhalle mit Polymerbitumenbahnen
mit ca. 10.000 m2 (Hennigsdorf) 6ffneten sich ca. 50 % der Langs- und Quernahte
einer Neueindichtung. Eine komplette Uberdichtung war erforderlich. Der Ausfiih-

rende wurde insolvent.

Nahtprobleme mit Kunststoff modifizierten Bitumenbahnen. Ca. 50 % der Néhte 6ffneten sich

Kaltselbstklebebahnen: Besonders diese - in der
Materialstarke abgemagerten - Polymerbitumen-Unterlagsbahnen haben sich als
unterliegende Dichtbahn bei der Herstellung der Dicht-Anschlisse als h6chst mén-
gelanfallig erwiesen, da die &uR3erst diinnschichtigen Bitumen-Decklagen sich bei
einem Ublichen Flammereinsatz bzw. Warmgaszufiihrung beim Verschwei3en der
Oberlagsbahn (dies ist bei Anschliissen/Rohrdurchdringungen immer der Fall) als

nicht standfest erwiesen und abschmolzen.

Reste einer beim Flammerverschweil3en der Oberlagsbahn verbliebenen Kaltselbstklebahn
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3.3 Objekt-Wiederverkaufswert

. Dachbegriinung

LT

Die Auswirkungen von Bitumenabdichtungen auf den Objekt-Wiederverkaufswert

sind nicht zu unterschatzen. Die Erfahrung zeigt, das die

- vergleichsweise geringe und schwer einzuschatzende Lebensdauer

- frih einsetzende Reparaturanfalligkeit und

- problematische Sanierung bei Feuchteinschliissen

mit bedeutenden Abschlagen bewertet wird.

Berlin, Marz 2008
Autor Dipl.Ing. Architekt Jens Drefahl

Offentlich bestellter und vereidigter Dachsachversténdiger der IHK-Berlin

Unter www.dachsachverstand.de  abrufbar:

Veréffentlichte und geplante Dachreporte:

Gutachter-Dach-Report 1:  Dachgefalle-Pfiitzen-Wasserstande

Gutachter-Dach-Report 2:  Flachdachabdichtungen, Produkt- u. Verle-
geerfahrungen

Gutachter-Dach-Report 3:  Wéarmeschschutz — physik. Dachinstandset-
zung unter Harteindeckung

Gutachter-Dach-Report 4:  Dachbegriinung: Mangel und -beseitigung
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